WECKMAN Profilbleche - Verlegehinweise

Montageanleitung Aluminium- und Stahlprofile

Be- und Entladen

Das Be- und Entladen von Profilblechen muss mit geeigneten Ga-
belstapler oder Kranen, evtl. mit Ladetraversen, erfolgen. Bei dem
Anheben der Profile mit Hebegurten oder Traversen ist darauf zu
achten, dass die Kanten der Profile nicht beschadigt werden. Evil.
Kantenschutzwinkel verwenden. Bei dem Weitertransport auf der
Baustelle sind die Profile grundsétzlich vom Stapel mit mindestens
zwei Personen, je nach Lange der Elemente, abzuheben und hoch-
kant zum Einbauort zu tragen. Um Oberfldchenbeschédigungen zu
vermeiden, dirfen die Profile nicht iiber bereits verlegte Flachen
oder scharfe Kanten gezogen werden.

Transportverpackungen sind keine dauerhaften Lagerverpackun-
gen. Bereits wenige Tage nach dem Eintreffen auf der Baustel-
le ist die Verpackung zu entfernen. Sollte die Verarbeitung dann
noch nicht erfolgen, sind die Platten unbedingt trocken unter einer
Uberdachung zu lagern. Lagern Sie die Platten niemals direkt auf
dem Boden, sondern auf Holzbalken. Bringen Sie den Plattensta-
pel in eine Schraglage, so dass eingedrungenes Wasser ablaufen
kann. Sollte die Lagerdauer zwei Wochen (iberschreiten, emp-
fehlen wir die Platten einzelnd belliftet (gestockert) zu lagern. Bei
nicht fachgerechter Lagerung kann eindringende Feuchtigkeit oder
aber Kondensatfeuchtigkeit zu einer chemischen Reaktion flihren,
welche Korrosionsschaden hervorruft. Blankverzinkte Platten sind
sofort nach dem Eintreffen auf der Baustelle zu verarbeiten oder
aber einzeln beliftet zu lagern. Bitte beachten Sie, dass Korro-
sionsschaden durch unsachgeméBe Lagerung nicht reklamiert
werden konnen.

Ausgabe 3.00 - Anderungen vorbehalten

Vor Montage hitte beachten

Vor Montage sollte abgeklart sein, ob Genehmigungen von Behér-
den ndtig sind. Unsere Anleitungen sind Empfehlungen jahrelan-
ger Erfahrungen, entsprechend unserem neuesten Wissensstand,
jedoch tragt die Verantwortung fir Ausflinrung und Konstruktion
der ausftinrende Unternehmer. AufmaBhilfen unserer AuBendienst-
mitarbeiter sind unverbindlich und unbedingt vom Bauherren oder
verarbeitenden Unternehmern zu priifen. Umtausch oder Riick-
nahme von auf Fixlangen gefertigtem Material ist ausgeschlossen.
WECKMAN-Sinusprofile wie auch WECKMAN-Trapezprofile aus
Aluminium sind nicht geeignet mit unbehandelten Stahlkompo-
nenten oder Kupfer verarbeitet zu werden. Mdrtel, Kalk, Natron,
Ammoniak oder andere ahnliche alkalische Substanzen (Laugen)
sind ebenfalls zu vermeiden, da es zu Korrosionsschéden fiihrt.
Die Verarbeitung mit verzinktem Stahl, Zink, Zinn, Blei, Kunststoff,
Edelstahl und impragniertem Holz ist unbedenklich. WECKMAN-Si-
nusprofile sowie WECKMAN-Trapezprofile aus Stahl sollten nicht
mit nassem Beton, nassem Holz, druckimpragniertem Holz, Erd-
reich und stindigen Feuchtigkeitsbereichen in permanentem Kon-
takt stehen. Stahlprofiltafeln diirfen keinen Kontakt mit Kupfer oder
Fliissigkeitsemission aus Kupferbauteilen haben und keine chemi-
sche Beanspruchung wie z. B. Kontakt zu Diingemitteln haben.

Zuschneiden der Profile

Um die Verzinkung Ihrer Profile an der Schnittkante nicht zu be-
schadigen, ist es wichtig Gerate zu verwenden, welche keine Hitze
entwickeln. Zu diesem Zweck eignen sich besonders Elektroknab-
ber (nicht geeignet fir Aluminiumprofiltafeln), Stichsage, Elektrob-
lechschere oder Handblechschere. Achtung! Bei Aluminiumprofilta-
feln eignen sich auch Winkelschleifer mit spezieller Trennscheibe.
Die Vorgabe der Geratehersteller beziiglich der Verwendung von
Ségeblattern bzw. Trennscheiben sind zu beachten. Blankes Alu-
minium ist mit Handschuhen zu verarbeiten. Bei Verwendung von
Geraten mit groBer Hitzeentwicklung (Winkelschleifer) gliiht die
Verzinkung der Stahlprofiltafeln aus und es kommt zu Rostbildung.
Trotz kathodischer Schutzwirkung bei fachgerechter Bearbeitung
empfehlen wir die Nachbehandlung der Schnittkante mit Repara-
turfarbe. Dies garantiert eine lange Lebensdauer lhres Bleches.
Achten Sie bitte darauf, dass Sdge- und Bohrspéne sofort nach der
Montage sorgféltig entfernt werden.
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WECKMAN Profilbleche - Verlegehinweise

Montageanleitung Aluminium- und Stahlprofile

Vorbereiten der Dachfldche

Achten Sie darauf, dass Ihre Dachneigung mindestens zehn Grad
betrdgt. Unter zehn Grad muss grundsétzlich ein wasserfiihrendes
Unterdach eingebaut werden. Bei Pfannenblechen darf die Dachnei-
gung trotz Unterdach sieben Grad nicht unterschreiten, da sonst
kein Wasserablauf méglich ist. Es sin d Unterkonstruktionen aus
Metall und Holz méglich. Vor Anbringung der Profiltafeln ist bei Holz-
unterkonstruktionen, die Unterkonstruktion auf Verdrehungen zu
Uberpriifen. Dimensionierungen entnehmen Sie der bauseitigen
Statik. Achtung! WECKMAN-Sinusprofile wie auch WECKMAN-Tra-
pezprofile aus Aluminium dirfen entsprechend DIN EN 1090
aufgrund der Langenausdehnung bei einer Tiefsickenbefestigung
(Untergurtbefestigung) eine maximale Lange von 8 m nicht (iber-
schreiten. Weiterhin ist zu beachten, dass bei Aluminiumprofiltafeln
durch Temperaturschwankungen ein Bewegungsspiel von +- 0,5
mm je Meter Konstruktionsldnge anzusetzen ist. Denken Sie un-
bedingt an Kondensatschutz. Die Zwischenauflagebreite der Pro-
file betragt mindestens 60 mm, die Endauflagebreite 40 mm. Vor
der Montage ist die Unterkonstruktion auf Materialvertraglichkeit,
Ebenheit und Rechtwinkligkeit zu priifen. Unebenheiten sind unbe-
dingt zu beseitigen. An der Traufe diirfen die Profile ohne besonde-
ren Nachweis maximal einen freien, nicht unterstiitzten Uberstand
von 200 mm bei Stahl und 50 - 100 mm bei Aluminium haben.
An First und Ortgang sollte dieser jedoch nicht mehr als 70 mm
betragen.

Ausgabe 3.00 - Anderungen vorbehalten

Priifen der Dachwinkel

Bevor Sie mit der Montage der WECKMAN-Profilbleche beginnen,
empfehlen wir Ihr Dach auf MaBgenauigkeit zu prifen. Zu diesem
Zweck sollte das Dach diagonal ausgemessen werden (siehe Abb.
1). Eine MaBdifferenz zwischen MaB A und MaB B von bis zu 20
mm konnen Sie bei der Montage der Ortgangwinkel ausgleichen.
Falls Sie groBere MaBdifferenzen ermitteln sollten, empfehlen wir
die Traufe als Bezugspunkt anzunehmen und entlang der Traufe
eine Schnur zu spannen. Die entstehenden Uberldngen an First
und Ortgangen missen dann nachgeschnitten werden.

WICHTIG!

Nach geltendem Recht und Normen ist es heute unerlasslich, die Berech-
nung von Lasten durch Wind und Schnee filr jedes Gebaude entsprechend
der geltenden Wind- und Schneelastzonen zu berechnen. Die hierfiir be-

nétigten Angaben sollten sorgfaltig von einem fachlich qualifizierten Bau-
planer zusammengetragen und berechnet werden. Die hierflir nétigen
entsprechenden Belastungstabellen unserer verschiedenen Profile finden
Sie in diesem Werk. Fiir die fachgerechte Verlegung sind priifbare Verle-
geplane unverzichtbar.

~A|
www.von-lien.de





